
HRB Neuss 2476. Geschäftsftlhrer: Götz vom Hagen
derdirekbe Draht

Pawlowski Gmbh

Oggenhauser Hauptstr. 77
89522 Heidenheim

Abnahmeprüfzeugnis 3.1
nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RËCEPTION

Datum / date

Ihre Bestell-Nr. / your order
Auftrags-Nr. MTC / our order
Abmessung in mm / dia.
Schweißzusatz / wedding wire
Chargen Nr. / batch no.

04.06.2019
126877
201 9-051 786/MG
1 .20 K-300
MT-Mo 1.5424
0103490-91 9358R12

Gewicht in kg: 150.0

Chemische Zusammensetzung
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Wärmebehandlung
Prüftemperatur '

Streckgrenze / yield strength

Zugfestigkeit/ tensüe strength

Bruchdehnung /elongation

Kerbschlagarbeit/ impact strength
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