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Abnahmeprifzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01
INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RECEPTION
Datum / date : 02.12.2015
Ihra Bestell-Nr, / your prder : 1158585
AuftragsNr. MTC / our order : 2015-081550
Abmassung in mm / dia. : 1.20 K300 Gewichtinkg: 35,0
Schwelfizusetz / welding wire : MT-AlMg 4.6 Mn
Chargen Nr, 7 batch no, : 10088/
Chamische Zusammenseatzung
chamica! compasition
c: St 0,08 Mn: 0,81 8
P Cr 007 Ni ! Mo:
Nb: Cu: 0,009 Vo Ti : 0,08
Al 94,208 Mg 4,78 Fe: 0,17 Ca:
N W 8n: Zn: 0,01
Zr : divarse: Be:0,0003

Proben 2ur Untersuchung des ralnen Schwelligules nach BN IS0 187923-1
Werkszeugnis EN 10 204-2.2 flir machanische Elganschaften (informativ)
AWS AS10 ERS5183 /[  TUV MIG 07503(0,8-1,6mm) - WIG 07504(1,6-5,0mrm)

EN IS0 18273 S Al 5183 (AlMg 4,5 Mn 0,7}

Wirmebehandlung ; " unbehandelt.

Prilftemperatur [°C} RT | 4&«‘?39'%%
Streckgrenze /yedstengty | Reoz  MPa y
Zugfestigkelt / tansila strength Rm . MPa

Bruchdehnung /elongation ~ As [A}

Kerbschiagarbeit / mpactstrength  Av -~ ]




