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der direkte Draht,

Pawlowski GmbM
Oggenhauser Hauptstr, 77

89522 Heidenhelim

Abnahmepriifzeugnis 3.1
nach EN 10204-2005.01
INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RECEPTION

Datum / datg : 02.06.2016

Ihre Bestell-Nr. / your order : 117182

AuURtrans-Nr. MTC ! aur ordar : 2M6-080378/MG

Abmessung In mm / dia. : 1.20  K-300 Gewicht In kRa:

Schwellzusatz / welding wire : MT-AlMg 4,5 Mn

Chargan Nr. ! batch no. ! 10756/

Chemische Zusammansetzung

chemical composition

1+ 8 0,04 Mny: 0,64

P Cr: 0,08 NI :

Nb: Cu; 9,008 Vv :

Al 84,0884 Mg: 4,87 Fe: 0,17

N W 8n:

2r diverse: Be0,0002
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METAL TECHNOLOGY-CANTERBO GMBH
Robert-Bosch-Str. 11 - 40868 Maerbusch
Tel.: 02150 — 6090-0/Fax : 02150 ~ 609080/81

HRE Neuss 2478

Froban zur Untersuchunp des reinen SchwalBguies nach EN 180 157521
Werkszeugnis EN 10 204-2.2 fir mechanische Eigenschaften (informativ)
AWS A-510 ERS5183 ; TOVMIG 07303(0,8-1,8mm) - WIG 07504(1,8-5,0mm)

EN 180 18273

Whrmehehandlung
Prummperatur

'Strackgrenze { yiald strengti} )

Zugfestigkelt / tensile azmngsh
Bruchdehnung / elongation

Kerbschiagarbelt / mpact strength

8 Al 5183 (A?MQ 4,5Mn0,7)

unbahandalt

Re02 MPaH e e

Rm = MPa
A5 %)

RT

LR €

36,0

B
Mo:

Ti: 008

Co:
Zn: 0,008
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