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METAL TECHNOLOGY-CANTERBO GMBH

Robert-Bosch-Str, 11 - 40888 Meerbusch
Tal.: 02150 ~ 6080.0/Fax ; 02150 ~ 609060/81
SCHWEISSZUSATZE « SONDERMATERIAL

HRE Neuss 2478 GaschinetDhrer: Gtz vom Hagen
Harat vom Hagan

Abnahmeprifzeugnis 3.1

nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RECEPTION

29.01.2045
13211
2015-041804

1,20  K«300 Gewichtin kg: 15,0

MT-308 L 14318

Chargen Nr. / batch no, 200303.45807
Chemische Zusammensetzung

chemical composition

C 004 8073 Mn: 1,88
P 0017 Cr: 19,64 Ni: 888
Nb: 001 s 01 v D05
Al 1 0,004 Mg Fo:

N ;0,089 W 8n:

ar diverse: B:0.0008

Proben zur Untersuchung des relnen Schwelllgutes nach EN 150 167921
Waerkszeugnis EN 10 204-2.2 #ir machanische Elgenschaften Gnformativ)

AWS A58 ER308LSI /7 TOV 10478 (Korrosionsbastdndigkeit nach EN 1SO 3651-2) (0,8-1,8mm)

EN IS0 14343-A G199L S8
Wirmebehandiung ~ © unbehandsit
Priflemperatur L [rel RT 1

Streckgrenze / yieid stength
Zugfestigkeit / tenslle strangth
Bruchdehnung / elongation
Kerbschlagarbelt / impact strength__

Rovz . MPa 2320

Rm  MPa 2510

BT . I -]

g 002
Mp: 0,089
T 0.0

Co; 0,08

Zn:

Abnahmebgauftragter



