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Pawlowskl GmbH

Qgoenhauser Hauptstr, 77

80522 Heldenheim

Abnahmaprifzeugnis 3.1
nach EN 10204-2005-01

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RECEPTION

Datum / date : 27.06.2016

thre Bastell-Nr, { your grder : 117088

Auftrage-Nr, MTC 1 our order : 2016-04B888MB

Abmessung in mm / dla, : 2.40x1000 Gewichtin kg 10,0
Schwalltzusatz / weiding wire : MT-318 1.4578

Chargen Nr. / batch no. : 228112-52442

Chemische Zusammensetzung

chemical composition

C 0048 St o072 Mn: 1,43 3 10,007
P 0018 Cr: 18,87 Mi: 11,73 Mo: 2,56
Nb: 0,7 Cu; 0,14 Vo T

Al Mg: Fe: Co: 0,08
N 0,083 W 8n: Zn!

ar diverae:

Praben zur Untersuchung des relnen Schweifigutes nach EN 150 157921
Werkszaugnis EN 10 204-2.2 flir mechanizche Eiganschaften (informeatlv)
AWSA59 ERM8SI / TUV 10481 (Korrosionsbestdndigkelt nach EN IS0 3651-2)(1,0-4,0mm)

EN ISO 14343-A W 18 12 3 Nb Sf
Wirmebehandlung ~ unbehandelt
Priftemperatur re - RT
Streckgranze [yialdsiength  Rpo2 | MPa 2850 (mind,) |
Zugfestigkait / tansila atrangth Rm | MPa  »550 (mind) -
Bruchdehnung /elongation A5 i [%] | >25(mind) |

Kerbschlagarbeit/ mpactarangth Ay - [] - LNB |




