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METAL TECGHNOLOGY-CANTERBO GMBH
Robert-Bosch-5tr, 11 - 40668 Meerbusch
Tol.; 02180 — 6090-0/Fax ; 02150 — 809060/64
SCHWEISSZUSATZE —~ SONDERMATERIAL

www mis-maearbuschda + gyvhemic@®bonlingds

de ¢ di rekte Drc‘ht HRE Neuss 2470 Guschiftsithrer: ggt; m HHasggn

Pawiowskl GmbH
Oggenhauser Hauptstr. 77

89522 Heidenhelm
Abnahmepriifzeugnis 3.1
nach EN 10204-2005-01
INGPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RECEPTION
Datum ! date : 25,01.2018
thre Bestell-Nr. / your arder : 115072
Auftrags-Nr. MTC / our order : 2018-041366
Abmessung in mm / din, : 3,25%450 Gewichtinkg, B0
Schweiltzusetz / welding wire ; MT-800T
Chargan Nr. / batch na, : 28431501

Chemische Zusammensetzung
chemical composiion

c 08 818 Mn: 0,82 8

P Cr: 748 NI : Ma; 3,42

Nb: Cu; vV Ti:

Al : Mg: Fe: Rest Co:

N W &n; Zn: \
rA diverse:

Proben zur Untersuchung des relnen Schwelfigutes nach EN 180 15782.1
Werkszeugnls EN 10 204-2.2 fur mechanlzche Elgenschaften (informativ)

EN 180 14700 EFe8

Wirmebehandiung " unbehandeit
Priftemparatur re) ;
Streckgrenze /yieldsangth Re0z | MPa E
Zugfestigkelt / wnsile strangth Rm | MPa
Bruchdehnung / elongation CAs %
Kerbschlagarbelt / lmpactatrangih AL

Hartebereich DIN 8555/T.1/ hardness ~ HRG ' 50.85
Abnahmabeapdftragier



