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Abnahmepriifzeugnis 3.1

noeh BN 10204-2008.01
INSPECTION CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RECEPTION
Datum / date : 23.01.2015
ihra Bastell-Nr, / your order : 113221
Auftrags-Nr. MTC / our ordey : 2015-041428
Abmessung In mm/ dla. : 3,25x380 Gewleht In kgt 4,0
Schweiltzusatz / walding wire ; MT-Dur 59
Chargen Nr. / batch no, : 30631404
Chamische Zusammensatzung  °
chamical composiion
¢ 388 gl 0,7 Mn: 0,45 8
P Cr: 29,74 N Mo
Nb: Cu! Vo T
Al Mo Fa: Raest Co:
N W 8n: Zn:

Zr: diverse:

Proben zur Untersuchung des reinen Schwaigutes nach EN (S0 15782-1
Waerkszaugnis EN 10 204.2.2 fir mechanische Eigenschaften (Informativ)

EN ISO 14700 EFe 15

Wirmebehandiung | unbehandelt
Prilfftemperatur ; [°C] RT :
Streckgrenze /yiex stength R0z MPa N
Zugfestigkeit / tensile strangth rm | MPa :
Bruchdehnung /elongation A5 . [%]
Kerbschlagarbelt / mpactawength Ay 1 W1 o
Hartebarslch DIN BSSE/T. 1/hardness - HRC ~ ~B0
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