2AA0542018 0 D942 MTC GmbH

cler direkte Draoht

Pawlowski Gmbi
Oggenhauser Hauptstr, 77
88522 Heldenhelm

Datum / date :
{hre Bastell-Nr, / your order
Auftrags-Nr. MTC / our order
Abmessung in mm / dia. '
Sehwailtzusatz / welding wire
Chargen Nr. / batch no,

Chemische Zusammensetzung
chemical composiion

C 008 Sf: 0,88
P00 Qr:

Nb; Cu: 0,21
Al Mg:

N W

Zr: divarge:

{Faxy+4a 2150 BUS060 B 02004

METAL TECHNOLOGY-CANTERBO GMBEH
Robert-Bogch-Str. 11 « 40868 Mearbusch
Tel.: 02450 —~ 8090-0/Fax ; 02150 — 608080/81
SCHWEISSZUSATZE « SONDERMATERIAL

da - pgvh.m!
HRE Ntuss 2478 CGesshifiathhrer: Gotz vorn Hagan
Horat vom Haegan
Abnahmepriifzeugnis 3.1
nach BN 10204-20085-01
INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RECEPTION
27.05.2018
117088
2M6-049858/MG
0,80 D-200 Gewichi Inkg: 800
MT-BG 2
830580
Mn: 1,42 s 0012
NI : Mo
Vo Ti :
Fa: Co:
&n: 2n:

Praben zur Untersuchung des reinen Schwelllgutes nach EN ISC 15782-1
Warkszeugnis EN 10 204.2.2 f0r mechanlsche Elgenschaften (informativ)

EN 180 14341-A G464 M 381

Wirmebehanatung | unbehandelt
Priftemperatur 'Pe] T RT |
Streckgrenze /yvieldstiength - Reo2  MPa  500-840 |
Zugfestigkelt / wansiie strength Rm | MPa 2420
Bruchdehnung /elongation A5 | [%] =22
Kerbschlagarbelt/ impactstrength ~ Av | [J]  pa7

Abnahmebesitragter



