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Bestell-Nr. PO no.

Order no.Auftrags-Nr.

LBE 218784

1091248024

2091379039/000000/000010Delivery note/pos./splitLieferschein/Pos./Splitt

28.08.2025vom / of

16.09.2025

SG-Drahtelektrode / GMAW wire electrodeProductProdukt

Handelsname Trade name Union K 56

EN ISO 14341-A - G 46 4 M21 4Si1Standard designationNormbezeichnung

EN ISO 14341-A - G 46 2 C1 4Si1

AWS A5.18: ER70S-6

Charge

Abmessung Dimension

Heat no.

1,2 mm

250091

36,0 KGQuantityLiefermenge

vom / of

100381

88825

3U12G15G

0015

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Cu Ti Al Zr

0,07 0,98 1,63 0,007 0,019 0,03 < 0,01 0,03 < 0,01 0,14 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Chemische Analyse in % des Produktes Chemical composition in % of the product

Mechanische Gütewerte Mechanical properties EN 10204 - 2.2

Zugversuch Tensile test

T ReL / Rp 0,2 Rp 1,0 Rm A (Lo = 5d) Z WBH Bemerkung

MPa MPa MPa % % PWHT Remarks

20°C  460 530 - 680  20 M21

Impact testKerbschlagbiegeversuch

T
Kerbschlagarbeit 

Impact energy
Mittelwert 
Average

Laterale Breitung 
Lateral expansion

Duktiler Bruchanteil 
Shear fracture

WBH Bemerkung

KV / J KV / J mm % PWHT Remarks

-40°C  47 M21


